Włocławek, dnia 25.01.2010 r.

Znak: RBIiR 5541-1/4/10






wg rozdzielnika 
dot. postępowania o udziale zamówienia na wykonanie dostaw nr 5541-1/4/2010   w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ),  o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w/w ustawy, dostawy pod nazwą: „Dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego o wymiarach 0-31,5 mm” 
W związku ze złożonymi zapytaniami z dnia 22.01.2009 i 25.01.2010 r.  roku dotyczącym w/w przetargu udzielamy następujących wyjaśnień :

zapytanie nr 1: „W związku z ogłoszeniem przetargu na dostawę mieszanki kruszywa łamanego wapiennego-żwirowego, proszę o wyjaśnienie: 1) przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw  naturalnych – kruszonych? Czy 2) Przedmiotem zamówień jest dostawa kruszyw łamanych wapiennych? Ponieważ są to różne rodzaje kruszyw.”

odpowiedź 1: Przedmiotem zamówienia jest „Mieszanka kruszywa łamanego wapienno-żwirowa 0/31,5”

zapytanie nr 2: ”Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający żąda aby: - mieszanka wapienno-żwirowa spełniała wymagania wg normy PN-B-11112? Przecież w/w norma posiada status normy wycofanej , w związku z czym deklarowanie zgodności z nią jest niedopuszczalne.
Norma ta nie może  być specyfikacją techniczną, wg której będziemy oceniać, że kruszywo spełnia wymagania specyfikacji technicznej, o której mowa w Rozdziale 2 i 3 Rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. nr 198, poz 2041/. Skoro nie można deklarować na normę wycofaną, to Krajowa Deklaracja Zgodności Wyrobu nie spełnia  wymagań prawnych i nie można wyrobu oznaczać znakiem budowlanym, z czego wynika, że nie można go wprowadzić do obrotu. Producent, który wprowadza produkt powołując się na normy wycofane, naraża się na kary finansowe z tytułu niezgodnego z prawem umieszczania wyrobu na rynku. Jedyne normy, na które można deklarować zgodność wyrobu to PN-EN 13043 i PN-EN 13242.”
odpowiedź 2: Mieszanka kruszywa łamanego wapienno-żwirowa 0/31,5 ma spełniać wymogi normy PN-EN 13043 i PN-EN 13242 dla potrzeb Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg normy PN-S-06102/1997 zastąpionej przez normę BN-64/8933-02.
